
Для дополнительной герметизации наносится ПУ герметик по 
внешнему контуру воронки, а также, на прижимной фланец и 
гайки-барашки. Желательно зафиксировать выдавливание 
небольшого количества герметика из-под фланца после закручивания 
всех гаек-барашков.


